RINOL CRETE CONDUCTIVE

SISTEMA DE CEMENTO POLIURETANICO CONDUCTIVO

1. Descripcion del sistema

RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP es un sistema de cemento poliuretanico
de cuatro capas que combina una descarga electrostdtica sequra para
entornos sensibles con una alta resistencia quimica y térmica. Ideal para uso
medio y pesado.

2. Composicion del sistema

Capa superior
RINOLCRETE PU-(C565

Abrigo conductivo
RINOLCRETE PU-C560 AST con disper-
sante RINOL QS AST

Capa conductora con cinta de cobre
RINOL EP-E480

Imprimacion
RINOLCRETE PU-P250

Sustrato

3. Areas de aplicacion

El sistema RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP esté disefiado especificamente
para su aplicacién en diversos tipos de entornos industriales, adaptandose a
las necesidades de varios sectores, entre los que se incluyen:

« industria farmacéutica

- Plantas quimicas

« Plantas de procesamiento de alimentos y bebidas
« Almacenamiento y logistica

« Almacenamiento en frio y dreas refrigeradas

« Industria aeroespacial y aerondutica

4. Propiedades

« Muy buena resistencia quimica
« Conductor de la electricidad

+ Resistente y duradero

« Resistente al choque térmico

« Higiénico y facil de limpiar

« Sinjuntas

5. Certificaciones
El sistema RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP esta certificado para cumplir
con los mas altos estandares de calidad:

Material de solado de resina sintética segtin EN 13813:2002

Revestimiento para la proteccién de superficies de hormigon segtin EN 1504-
2:2004

DIN EN 1081 Determinacidn de la resistencia eléctrica

DIN EN 61340 Proteccién de los dispositivos electronicos contra fendmenos
electrostéticos

DIN 51130 Determinacidn de la propiedad antideslizante

Certificacion HACCP International para la industria alimentaria

Materiales con bajas emisiones de COV EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

HACCP INTERNATIONAL
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6. Datos técnicos

El sistema RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP proporciona datos técnicos
detallados, incluidas las propiedades fisicas y mecdnicas:
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Datos técnicos
1 Espesor 3-6mm
2 Resistencia térmica De-40a+70°Cconun
grosor de 6 mm.
3 Resistencia a la compresion 61 N/mm’
(DINEN 196 / ASTM C109)
4 Resistencia a la flexion 16 N/mm?
(DINEN 196 /ASTM C190)

5 Resistencia adhesiva > 1,5N/mm? (rotura del

(DIN1SO 4624 ) hormigdn)

6 | Coeficiente de dilatacion térmica 4x10°°C
(DINEN 1770/ ASTM (531)

7 | Absorcion de agua 0ml
(CPBM 2/67/2)

8 Resistencia a la tierra (DIN EN 1081) | < 1x106(Q)

9 Resistencia del conductor de tierra Rg Rg <10°0Q
(DINEN 61340-4-1)

10 | Prueba de marcha BVG <100V
(DIN EN 61340-4-5)

11 | Resistencia al deslizamiento (DIN R11-R13
51130)

7. Resistencia quimica
Los suelos RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP, en condiciones de temperatura
ambiente, demuestran resistencia a:

Acidos minerales débiles, como el clorhidrico, el nitrico, el fosforico y el
sulfdrico.

Acidos organicos como el acético y el lactico.

Sustancias alcalinas, incluyendo hidréxido de sodio hasta una concentracion
del 50 %.

Disolventes como el etanol, el isopropanol y la acetona.

Detergentes y desinfectantes industriales.

Sales inorganicas como cloruros, sulfatos y nitratos.

8. Colores disponibles

El sistema RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP estd disponible en una
amplia gama de colores para satisfacer las exigencias estéticas de cualquier
instalacion, tales como: gris claro, gris medio, beige, rojo, verde, amarillo,
azul, crema, naranja.

9. Instrucciones para la solicitud

9.1. Sustratos
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9.1.1 Los sustratos adecuados son hormigdn, hormigon modificado con
polimeros o soleras, anhidrita 0 magnesita.

9.1.2 El sustrato debe tener una resistencia a la traccién minima de 1,5N/
mm’ y una resistencia a la compresion de 25N/mm?, medidas segin una
norma nacional homologada.

9.1.3 El sustrato debe estar visiblemente seco. En el caso del hormigdon y
el hormigdn modificado con polimeros, el contenido de humedad no debe
superar el 8 % en peso cuando se mide segdn una norma reconocida. Para
sustratos de anhidrita 0 magnesita, se aceptan contenidos de humedad de
hasta un 0,8 % en peso.

9.1.4 El sustrato debe estar limpio y libre de polvo y particulas sueltas. Se
deben eliminar todos los restos de contaminantes, como aceites, grasas,
pinturas, productos quimicos, algas y lechada.

9.2. Preparacion
9.2.1 El método preferido para preparar la superficie es el chorro al vacio.

Se pueden utilizar otros métodos, como el picado, el chorro de arena o el
esmerilado, pero suelen ser menos satisfactorios.

9.3. Imprimacién
9.3.1Laimprimacion se mezcla con una batidora eléctrica, con cuidado de no

incorporar aire. Cuando la mezcla es homogénea, se vierte sobre la superficie
preparada y se extiende con una espatula Kaub o un espétula de goma. El
consumo de material es de 300 a 800g/m?, dependiendo de la rugosidad del
sustrato.

9.3.2 Se esparce arena de cuarzo seca (RINOL QS-20) sobre la imprimacion
himeda a razon de 500-800g/m” para garantizar una buena adherencia
entre las capas.

9.3.3 No se deben aplicar imprimaciones RINOL cuando la temperatura
descienda o se prevea que descienda hasta situarse a menos de 3 °Cdel punto
de rocio.

9.4. Aplicacion de la capa conductora

9.4.1 La capa conductora RINOL EP-E480 debe aplicarse cuando la
imprimacion esté endurecida, pero no completamente curada. Esto suele
ocurrir entre 12y 15 horas después.

9.4.2 Antes de aplicar la capa conductora, elimine el exceso de arena de
silice y aspire la imprimacion. Las cintas de cobre se fijan a la superficie de
la imprimacién.

9.4.3 Mezcle los dos componentes de RINOL EP-E480 con una batidora
eléctrica, teniendo cuidado de no introducir aire. A continuacion, esta mezcla
se vierte sobre la superficie de la capa niveladora y se extiende con un rodillo
de pelo corto a una velocidad de 100-120g/m*

9.4.4 No se debe aplicar RINOL EP-E480 cuando la temperatura descienda o
se prevea que descienda hasta alcanzar los 3 °C por debajo del punto de rocio.

9.5. Aplicacion del Body Coat

9.5.1 Recubrimiento conductivo RINOLCRETE PU-C560 AST El recubrimiento
conductivo RINOLCRETE PU-C560 AST debe aplicarse cuando la capa
conductiva se haya endurecido, pero no curado. Esto suele ocurrir después
de 8-10 horas.

9.5.2 Los cuatro componentes de la capa conductora RINOLCRETE PU-C560
AST se mezclan con una batidora eléctrica, teniendo cuidado de evitar la
inclusion de aire. Cuando esté homogénea, vierta la mezcla sobre la superficie
de la capa conductora y extiéndala con una llana dentada. El consumo de

material debe ser de aproximadamente 1900g/m?/mm. Espesor maximo 6
mm. Los dientes de la llana dentada deben sustituirse periddicamente para
garantizar un espesor uniforme.

9.5.3 RINOL QS AST se dispersa inmediatamente por toda la capa himeda
del cuerpo.

9.5.4 RINOLCRETE PU-C560 AST no debe aplicarse cuando la temperatura
descienda o se prevea que descienda hasta 3 °C por debajo del punto de rocio.

9.6. Aplicacion de la capa superior

9.4.1 El sellador RINOLCRETE PU-C565 debe aplicarse cuando la capa de
cuerpo esta endurecida pero no completamente curada. Esto suele ocurrir
entre 12y 15 horas después.

9.4.2 Antes de aplicar la capa de sellado, elimine el exceso de arena y limpie
la superficie con una aspiradora.

9.4.3 Los cuatro componentes de RINOLCRETE PU-C565 deben mezclarse
con una batidora eléctrica, teniendo cuidado de no introducir aire. Cuando
la mezcla sea homogénea, viértala sobre la superficie y apliquela con una
espatula de espuma suave y un rodillo de pelo medio (8-12 mm), teniendo
cuidado de evitar que se formen charcos. El consumo de material es de
aproximadamente 400 - 800g/m?, dependiendo de la clase antideslizante
requerida.

9.4.4 RINOLCRETE PU-C565 no debe aplicarse cuando la temperatura
descienda o se prevea que descienda hasta alcanzar los 3 °C por debajo del
punto de rocio.

9.4.5 A 20 °C, RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP se puede pisar tras 12-
15 horas, se cura completamente al cabo de 7 dias y alcanza su resistencia
quimica total tras 28 dias.

10. Clausulas de especificacion para RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-
SLIP

Todos los productos deben aplicarse y curarse a temperaturas entre 12 y 25 °C
y con una humedad relativa entre el 40 y el 80 %.

La imprimacion serd RINOLCRETE PU-P250, aplicada en una proporcion de
300-800g/m” para garantizar el sellado completo de la superficie del sustrato.
Se esparcird arena de cuarzo seca (RINOL QS-20) sobre la imprimacion
himeda a razén de 500-800g/m*

Las tiras de cobre se fijan a la imprimacion.

La capa conductora sera RINOL UP-E480, aplicada en una proporcion de 100-
120g/m”.

El revestimiento del cuerpo sera RINOLCRETE PU-C560 AST, aplicado a razén
de 1900g/m*/mm. Espesor maximo 6 mm. El revestimiento himedo debe
esparcirse completamente con RINOL QS AST.

La capa superior sera RINOLCRETE PU-(565, aplicada en una proporcién de
400 - 800g/m?’.

11. Mantenimiento

El sistema RINOLCRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP es facil de mantener y limpiar.
Para garantizar la longevidad y el rendimiento del sistema, es esencial sequir
las instrucciones de mantenimiento proporcionadas. Esto puede incluir la
limpieza regular con productos adecuados para eliminar la suciedad y los
residuos, la inspeccion periddica del suelo para detectar signos de desgaste
y la reparacion o sustitucion de las zonas dafiadas si es necesario. Con un
mantenimiento adecuado, el sistema CONDUCTIVE ANTI-SLIP de RINOLCRETE

ViaV. Chiarugi 76/U
|- 45100 Rovigo

Rc RCR Flooring Products Italia S.r..
Flooring Products

. . COMPANY WITH
info.italy@raif.com  \anacement svstem

i CERTIFIED BY DNV
www.rinol.com 1SO 9001-1S0 14001

Tel.: +39 (0) 425 411 200
Fax: +39 (0) 425411222

RINOL CRETE CONDUCTIVE ANTI-SLIP v4 .22 es-02



RINOL CRETE CONDUCTIVE

SISTEMA DE CEMENTO POLIURETANICO CONDUCTIVO

puede proporcionar muchos afos de servicio fiable.

12. Seguridad

La sequridad es una prioridad en RCR Flooring Products Italia S.r.l.
Proporcionamos informacion sobre sequridad y precauciones durante la
aplicacién de los sistemas RINOL. Esto puede incluir el uso de equipo de
proteccion personal durante la aplicacion, ventilacion adecuada, prevencion
de la exposicion a productos quimicos y eliminacién adecuada de los residuos
del producto. Es importante sequir todas las directrices de sequridad para
garantizar un entorno de trabajo sequro y mantener la integridad de los
sistemas.

13. Medidas de salud y seguridad

Consulte la dltima ficha de datos de sequridad (MSDS) valida para los
productos que forman parte del sistema y las Directrices de la industria
quimica sobre la manipulacion de materiales de recubrimiento (M004/M023)
para obtener informacién sobre la manipulacién de los productos. Utilice
ropa protectora adecuada, como guantes y gafas protectoras, durante la
aplicacion.

El contacto de la piel con resinas liquidas puede provocar dafios para la salud
y alergias. Una vez curado correctamente, el producto no es peligroso.

14. Servicio al dliente

En RCR Flooring Products Italia S.r.l., nos enorgullecemos de ofrecer un
servicio al cliente excepcional. Nuestro equipo de expertos estd a su
disposicion para responder a sus preguntas, proporcionarle asesoramiento
técnico y ayudarle a elegir los sistemas RINOL que mejor se adapten a sus
necesidades. También proporcionamos informacion sobre las aplicaciones
para garantizar que nuestros sistemas se instalen correctamente y ofrezcan
un rendimiento éptimo.

15. Aviso legal

Los datos técnicos de los productos y sistemas de la empresa han sido
recopilados con el debido cuidado. No obstante, cualquier recomendacion
0 sugerencia que se haga con respecto al uso de estos productos se realiza
sin garantia alguna, ya que las condiciones en las que se utilizan escapan
al control de la Empresa. Es responsabilidad del cliente determinar si los
productos son adecuados para la aplicacion concreta y si las condiciones de
uso son adecuadas para el producto en cuestién. Por lo tanto, no se puede
derivar ninguna responsabilidad de la ficha técnica del producto.

Tenga en cuenta que solo es vdlida la tltima version de la ficha técnica,
que sustituye a todas las versiones anteriores. Los datos técnicos indicados
son valores aproximados determinados por nosotros y no constituyen una
garantia de propiedades. Nos reservamos el derecho a correcciones, errores,
errores de traduccion y modificaciones. Tenga en cuenta que la informacién
de las hojas de datos del sistema puede variar en funcién del idioma o el pais.
Para obtener mds informacién, visite nuestro sitio web en www.rinol.com.

La ficha técnica no exime al usuario de realizar sus propias pruebas de
aplicacion, si fuera necesario, dentro de los limites de sus capacidades.
Consulte la Guia técnica de RINOL para obtener informacién sobre las
opciones de recubrimiento e informacién més detallada sobre la instalacion
de los productos RINOL.

|
16. Marcado CE

Los productos individuales que componen el sistema estan certificados
segun la norma DIN EN 13813 «Materiales para soleras y soleras - Materiales
para soleras - Propiedades y requisitos» (enero de 2003) y EN 1504-2. Estas
normas especifican los requisitos para los morteros de solado utilizados en
construcciones de suelos interiores. Los recubrimientos y selladores de resina
también estdn cubiertos por estas normas. Los productos que cumplan con
las normas mencionadas deben llevar la marca CE.
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